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Journées techniques

Le bois du mois

oici le deuxieme numéro de notre bulletin. Il s’adresse
aux acteurs de la filiére Bois de Guyane : transformateurs

et utilisateurs. Vous y trouverez
des informations aussi bien locales
gu'internationales sur des sujets
variés d'ordre technique, régle-
mentaire et normatif, économi-
que...
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Et en Guyane ?

Essais de finition

Compte tenu des nombreuses demandes
sur la tenue des finitions sous le climat
Guyanais, le CTBG a commencé des
essais sur un certain nombre de produits
du commerce : lasures et vernis, tous
des produits transparents. Les éprouvet-
tes sont exposées soit en plein exté-
rieur, soit en extérieur abrité. Les pro-
duits ont été appliqués sur différentes
essences de bois : Angélique, Amarante,
Wacapou, Gonfolo, Balata, Ebéne Verte,
Parcouri, Saint Martin Rouge. Les éprou-
vettes sont exposées depuis plusieurs
mois et déja on observe des dégrada-
tions importantes sur certains produits.

Nous donnerons les résultats de cette
étude a la fin de I'exposition dans un nu-

Source Cirad

Eprouvettes exposées aux intempéries.

méro de Guyan’Info Bois. Pour tout ren-
seignement sur les produits vous pouvez
nous appeler.




Réglementation pour les bacs de trempage

Une des
cons-

Bac de trempage

Source Cirad

Protéger les
acquérenrs et
propriétaires

d'immenbles contre

les termites.

espéces les plus répandues dans les
tructions en Guyane : les Nasutitermés

De plus en plus d'industriels s'inté-
ressent a la production de bois trai-
tés et veulent investir dans des
moyens de traitement de préserva-
tion, notamment des bacs de trem-
page. Voici quelques rappel concer-
nant la réglementation des installa-
tions de traitement du bois. Les ins-
tallations de traitement correspon-
dent a la rubrique 2415 de la nomen-
clature des installations classées
pour la protection de I'environne-
ment : il s’agit de la rubrique « mise
en ceuvre de produits de préserva-
tion du bois ».

Les mesures a prendre dépendent
de la quantité Q de produit suscepti-
ble d’étre présente dans l'installation.
Si Q <100 |, il n'y a pas de procé-
dure particuliere a faire,

Si 100< Q < 1000 |, linstallation est
soumise a déclaration, c'est a dire
que I'entreprise a comme obligation,
entre autres, de mettre en place un
bac de rétention de méme capacité
que le bac de trempage, que les
opérations de préparation des pro-
duits doivent se faire a I'abri sur une
aire étanche, qu’elle doit mettre en
place un dispositif d’alarme en cas
de débordement des bacs, qu‘elle

La loi termites et ses décrets

En juin 1999, une loi (n° 99-471 du
8/06/99) « tendant a protéger les ac-
quéreurs et propriétaires dimmeu-
bles contre les termites et autres in-
sectes xylophages » a été votée.
Cette loi définit les conditions dans
lesquelles la prévention et la lutte
contre les termites et les autres in-
sectes xylophages sont organisées
par les pouvoirs publics pour la pro-
tection des béatiments. Les principa-
les dispositions de cette loi sont les
suivantes :

- Obligation de déclaration de la pré-
sence de termite par I'occupant d'un
immeuble

- Délimitation par arrété préfectoral
des zones contaminées ou suscepti-
bles de I'étre a court terme (sur pro-
position des communes)

- Sur les zones délimitées, obligation
de traitement ou d'incinération des
déchets de démolition des bétis de la
zone

doit étre en mesure de prouver le
contrdle régulier de ses équipe-
ments électriques, de lutte contre
I'incendie, ses canalisations
(arrété type, rubrique 81 quater)

Si Q > 1000 [, I'installation est sou-
mise a autorisation, c’est a dire que
I'entreprise a comme obligation, en
plus des obligations liées a la décla-
ration, de fournir une étude d'im-
pacts de ces activités sur I'environ-
nement (air, sol et eau) pour démon-
trer qu’elle se situe au dessous des
seuils définis dans [larrété du
2/02/98 (n° ATEP9870017A) et
qu‘elle a mis en place tous les dis-
positifs d’alarmes et d'interventions
curatives et préventives nécessai-
res.

Dans tous les cas, il faut s’adresser
a la DRIRE : Direction Régionale de
I'industrie, de la Recherche et de
'Environnement, BP 7001, 97307
Cayenne Cedex ((29.75.30,
E29.07.34). Les textes officiels peu-
vent également étre obtenus au CI-
RAD ou sur Internet http://
www.legifrance.gouv.fr.

- Obligation pour les propriétaires
d'immeubles bétis ou non dans les
zones de lutte prioritaire définie par
les maires, de procéder a la recher-
che de termites et aux travaux pré-
ventifs ou d'éradication, dans les 6
mois.

- en cas de vente d’'un immeuble
bati ou non, obligation de fournir un
état parasitaire de moins de trois
mois par rapport a la date de l'acte
de réalisation de la vente

- séparation des activités de traite-
ment curatif et préventif et des acti-
vités d’expertise en état parasitaires.
- allegement d'imp6ts pour les tra-
vaux initiaux ou de renouvellement
de prévention et de lutte contre les
termites et autres insectes xylopha-
ges.

Des décrets et arrété fixent les mo-
dalités d’'application de cette loi.

Le décret du 3 juillet 2000 (n° 2000-
613) fixe les modalités de déclara-




tion de la présence de termites a la
mairie, celles de déclaration de traite-
ment des déchets de démolition, et
celles de publicité et d'affichage de
I'arrété préfectoral concernant la déli-
mitation des zones contaminées et les
sanctions prévues en cas de non appli-
cation des obligations prévues.
L'arrété du 31 aolt 2000 (n°
EQUUO0000781A) fixe le modele d'état
parasitaire.

D’autres textes vont sortir prochaine-
ment, dont notamment

- une circulaire donnant les modéles
de déclaration et la méthodologie de
suivi des zones contaminées

- un décret sur les modes de construc-
tion a respecter dans les zones conta-
minées.

Application a la Guyane :
Tout le département de la Guyane est
infesté par les termites. Autrement dit,

Chantiers bois en Guyane

Le quai du Larivot

Parmi les chantiers 2000, on peut citer
le confortement du quai PIDEG qui
s’est déroulé courant aolt et septem-
bre au port du Larivot (Cayenne).

Le chantier mérite d'étre cité dans la
mesure ou I'ouvrage a été réalisé avec
des bois de Guyane.

Angélique pour les pieux, Balata et
Ebene verte pour les chevétres, les
solives, les contreventements et le pla-
telage.

Le choix de ces essences a bien en-
tendu été guidé par la situation particu-
liere des différentes piéces de bois

Le lycée d’enseignement profes-
sionnel de Kourou

En 1999, un lycée d'enseignement
professionnel voyait le jour a Kourou,
avec la mise en place de deux filieres
d’enseignement permettant de répon-
dre a un manque de spécialistes au
niveau du département. Les éléves ont
le choix entre une spécialisation « froid
et climatisation » ou alors sur
« menuiserie » ou « charpente ».

Dans un premier temps, le nouvel éta-
blissement a été réalisé en bungalows
provisoires, puis ce sont des construc-

la zone & délimitée par arrété préfec-
toral serait le département lui méme.
Cela pose le probleme de I'utilité des
déclarations dans ce cas. En effet
cette information sert essentielle-
ment & prendre les mesures néces-
saires pour éviter la contamination
de zones qui ne seraient pas encore
infestées.

Enfin, les pouvoirs et responsabilités
supplémentaires accordés aux mai-
res risquent de poser probléeme dans
les communes de l'intérieur ou ceux-
ci sont déja en difficulté.

Il reste maintenant au préfet a adap-
ter l'arrété préfectoral datant de
1992 qui définissait les mesures de
lutte contre les termites pour y inté-
grer la nouvelle législation tout en
tenant compte des spécificités de la
Guyane.

constituant ce quai en bordure de
fleuve .

L'angélique fait partie des essences
utilisables en eau sauméatre comme
le sont les eaux de la Cayenne ; elle
couvre naturellement la classe de
risque 5. Balata et Ebéne verte sont
qguant a elle connues pour leur apti-
tude & couvrir naturellement la
classe de risque 4 .

Pres de 60 pieux équarris en Angéli-
gue de dimensions remarqua-
bles ( 17 métres de long au moins et
une section de 40 cm x 40 cm sur la
moitié de la longueur) seront battus
pour étre mis en place.

tions modulaires en bois, toujours en
place qui les ont remplacés ; enfin
les béatiments définitifs construits
courant 2000, sont venus compléter
les installations. Le concepteur
(JAG) a su associé le béton et les
possibilités du matériau « bois » de
facon a réaliser des batiments fonc-
tionnels et de formes originales. Les
éléves pourront appréciés les diffé-
rentes utilisations du bois trés pré-
sent - bardage en facade, menuise-
ries, charpente en poutres caisson
courbe....
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17 métres de long et 40 x 40 cm de section

Source Cirad

le chantier du Larivot en cours

Source Cirad

Lycée professionnel de Kourou

Source Cirad

Lycée professionnel de Kourou




Dossier : essais sur tire-fond

Tire-fond —>
Luisze =50 MM
$¢=8mm
3 Percage
Epronety, /5% L=s5rm
de bois %) $=6mn
ia
h=80mm /
% L=100mm
I =55mm
+“—r

Schéma des éprouvettes d’essai

Schéma du dispositif d’arrachement

Les D.T.U (Document Technique Uni-
fié) n° 40.35 (page 74) et 40.36 préci-
sent les clauses techniques auxquel-
les doivent satisfaire les travaux de
couvertures en tbles d'acier ou d'alu-
minium, notamment pour la fixation
des tbles sur un support « bois ». Les
tire-fonds utilisés doivent avoir un dia-
métre minimal de 8 millimetres et la
profondeur de vissage dans le bois
doit étre au moins de 50 millimétres.
Ces parameétres de fixation sont don-
nés pour des bois « tendres » ; toute-
fois les caractéristiques telles que
densité, dureté et élasticité de ces
bois ne sont pas spécifiées.

Deés lors, ces conditions de fixation,
fixées pour les caractéristiques des
essences résineuses employées tradi-
tionnellement en métropoles, convien-
nent-elles aux essences guyanaises
utilisées en charpentes : Gonfolo et
Angélique principalement ? De plus,
ces conditions sont-elles adaptées aux
conditions locales de chargement des
toitures différentes des conditions
« neiges et vents » respectées en mé-
tropole pour une bonne tenue des toi-
tures ?

Cette étude a pour objectif d’apporter
les données techniques qui pourraient
permettre une révision de la réglemen-
tation en usage en Guyane sur les
liaisons « tbles — pieces de bois » ré-
alisées a l'aide de tire-fonds. Ce travalil
a été présenté aux différents organis-
mes de contrbles de construction pré-
sents en Guyane (APAVE et SOCO-
TEC) et particulierement a la DDE
Guyane qui a en charge la réforme de
la réglementation de la construction et
de I'habitat.

Descriptifs des essais

Les essais sont menés de maniére a
vérifier d'une part la pertinence des
conditions de fixation des toles métalli-
gues sur des pieces de bois et d’autre
part de vérifier I'influence de parame-
tres susceptibles d’influencer la tenue
des tire-fonds. Les trois paramétres
retenus sont les suivants :

- la profondeur de vissage

Profondeur Dimensions

devissage Tire-fonds et
vis

8 x 80

8x80

8x80

8 x 80

Humidité
dubois

Essence

Gonfolo Sec alair 20 mm
Gonfolo Sec al'air 30 mm
Gonfolo Sec al'air 40 mm
Gonfolo Sec al'air 50 mm

- I’essence de bois

Gonfolo, Angélique, Cedre, Jaboty et
Mahot-coton, déja employées ou sus-
ceptibles de I'étre dans les charpen-
tes. Ces essences sont également
choisies de maniére a couvrir une
gamme de masse volumique relative-
ment étendue.

Essence M. vol. Humidité Profondeur Dimensions
(kg/m®du Bois de vissage tire-fond

Mahot 400 secalair 50 mm 8x80
Jaboty 540 Secalar 50mm 8 x 80
Cédre 560 Secalar 50mm 8x80
Gonfolo 720 Secalair 50 mm 8x 80
Angélique 800 Sec alair 50 mm 8 x 80

- I’humidité du bois

Dimensions
tire-fond

8 x80
8x 80
8 x 80

Profondeur
de vissage
50 mm
50 mm
50 mm

Humidité
du Bois

10 %
18-25%
40-60 %

Essence

Gonfolo
Gonfolo
Gonfolo

25 éprouvettes sont testées dans
chaque cas afin que les résultats ob-
tenus soient statistiguement satisfai-
sants.

Résultats

Influence de la profondeur de vissage
Il apparait (graphique 1) que I'effort
de rupture augmente linéairement
avec la profondeur de vissage ; a
partir d'une profondeur minimale de
10 mm pour laquelle le tire-fond s’ar-
rache sans effort, la résistance s'ac-
croit de 200 a 250 daN tous les
10mm de profondeur supplémentaire.
Il apparait également que les valeurs
de résistance obtenues sont relative-
ment élevées, puisqu’en valeur
moyenne, ces résistances s'échelon-
nent entre 252 daN et 949 daN.
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Graphique n° 1: relation entre résistance a I'arrache-
ment et profondeur de vissage

Pour une essence : Résistance = 1,95 D15 - 352,87  (tirefond = 8 x 80)
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Graphique n° 2: relation entre résistance a I'arrache-
ment et la densité du bois (H% = 15%)
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Graphique n° 3: relation entre la résistance a la rupture
et I’humidité du bois

Influence de I'essence

La résistance a l'arrachement s'é-
chelonne de 250 daN a 1460 daN
(graphique 2). Elle est trés bien re-
liée a la densité du bois ; plus un
bois est dense plus cette résistance
est élevée.

Influence de I'humidité du Bois

Les résultats montrent que plus le
bois est sec, plus la résistance a
I'arrachement des tire-fonds est éle-
vée (graphique 3). Ainsi pour le bois
le plus sec, I'effort de rupture moyen
est de 1371 daN, lorsque le bois est
« sec a l'air » I'effort moyen passe a
949 daN et enfin pour les bois « vert
de sciage » I'effort de rupture atteint
813 daN. Au delda d'une certaine
humidité du bois (autour du point de
saturation des fibres, de l'ordre de
30 %) la résistance semble
constante.

Conclusions

Les résistances moyennes en fonc-
tion de I'essence sont résumées sur
le tableau ci-dessous, en prenant
comme référence la valeur pour un
résineux (densité 450kg/m”) avec
tire-fond de 8x80 enfoncé de 50mm
correspondant aux exigences des
DTU.

Résineux 1 Cédre x1,7
Gonfolo x1,8 Jaboty x1,3
Angélique x 2,4 Mahot x0,8

Tous les bois testés, a I'exception du
Mahot-coton particulierement léger,
ont une résistance au moins égale
au standard « bois léger ». Cette
résistance est accrue en utilisant un
bois lourd comme I'’Angélique. Pour
les bois de densité plus faible
(Jaboty, Cedre), on se rapproche
par contre des conditions du rési-
neux tendre. L'analyse suivante va
montrer que compte tenu des faibles
chargements (vents) supportés en
Guyane, les conditions des DTU
sont encore assez largement surdi-
mensionnées.

Application aux conditions de char-
gement réelles.

La principale charge appliquée sur
les toles pouvant conduire a un ef-
fort d'arrachement des tire-fonds
est celle due au vent. En Guyane
les vitesses de vent enregistrées
sont particulierement faibles
(pointes enregistrées inférieures a
80 km / h). Le département est
classé en zone 1 dans les regles
« neige et vent », c'est a dire que
les charges « types » s’échelonnent
de 48 daN/m? & 114 daN/mz.

Soit une tole de dimensions 6 m x
0,9 m soit 5,4 m? de surface fixée
par dix tire-fonds et subissant un
taux de charge d0 au vent de 114
daN/m2. Cette tbéle doit donc sup-
porter un chargement de l'ordre de
620 daN. Chaque tire-fond doit
donc résister a un chargement de
62 daN. Or la résistance a l'arra-
chement minimum observée pour
des tire-fonds de 8 x 80 vissés sur
5 cm est de 757 daN. Cette résis-
tance est donc 12 fois plus élevée
que la valeur calculée nécessaire
dans le cas du chargement maxi-
mum.

L'exemple ci-dessus laisse penser
gu’en cas de chargement supérieur
a celui généré par le vent, la tble
céderait au niveau des tire-fonds
avant que ceux-ci ne s’arrachent du
bois.
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Systéme avec une bande de résine incrustée dans chaque
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Platelages extérieurs en bois
systéemes anti-glissance.
CTBA Info n° 84, juillet-aout 2000

les

Le bois est de plus en plus utilisé
pour réaliser le revétement de zones
de cheminement pour piétons et cy-
clistes, que ce soit pour des aména-
gement extérieurs (places, aires de
repos d’autoroute...), pour constituer
le tablier de passerelles ou pour la
réalisation de trottoir de ponts. De-
puis la mise en plage du platelage de
grande bibliothéque et les probléemes
qui en ont découlé, la question de la
maitrise de la glissance est de plus
en plus prise en compte dans la
conception de ce type d'ouvrage.
Aucun référentiel technique n’existe
pour qualifier les performances des
revétement de sol extérieurs en bois
vis & vis de la glissance. Le CTBA a
démarré une étude pour mettre au
point des méthodes d’'évaluation et
concevoir de nouveaux systémes
anti-glissance.

Plusieurs facteurs ont une influence
sur la glissance :

- le bois mouillé est fortement glis-
sant, quelle que soit I'essence,

- le dép6t de givre sur le bois,

- le phénomene d’aquaplaning,

- le développement de surface végé-
tale en surface,

- la pollution grasse, en particulier en
site urbain.

Parallélement, des facteurs de
conception peuvent également in-
fluencer les performances :

- la pente du revétement,

- le sens de circulation par rapport au
sens des lames (sens du fil du bois),
- la vitesse de déplacement sur le
revétement,

- limportance et le type de trafic.

Les solutions actuelles :

Les solutions a adopter dépendent
de l'utilisation du platelage, en parti-
culier si le trafic est important ou pas
et de l'exposition du platelage aux
intempéries.

Rainurage des lames : adapté
pour les lieux a faible intensité de
circulation (lieux privés)

Solutions a base d’insert de ré-
sine chargée : elles se distinguent
par la nature de la résine, des
charges et la géométrie des in-
serts. On peut citer notamment :

- systéeme avec plots de résine in-
crustés

- systéme avec tasseau rapporté
garni de résine

- systeme avec une bande de ré-
sine incrustée dans chaque lame

- systeme avec deux bandes de
résine incrustées dans chaque
lame.

590mm

ource CTBA
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Systéme avec deux bandes de résine in-
crustées dans chaque lame.

Le principe de base pour détermi-
ner les espacements entre les in-
serts est qu'il faut gu'un enfant ne
puisse pas poser le pied entre
deux inserts. Le CTBA préconise
donc de prévoir un entraxe maxi-
mal de 15 cm pour les bandes de
résines et de 10 cm pour les plots.




La Guyane a un
potentiel
indéniable dans la
commercialisation

de ses essences

SERWCES
[Cnsel, infarmation, presse)

FRODUTS POUR LE BATIMENT
[eharpente, mengisere,
1% e pargiets,Lambis)

PANNEALI - DERIVES - SOUS-TRAITANCE B0

Autres nouvelles ...

Journée Technique « Termites »

Une séance de présentation de la
problématique de la lutte contre les
termites s’est déroulée le 7 décem-
bre 2000 dans les locaux de la
DDE. Il s'agissait de faire le point
sur la nouvelle loi « termites » et de
présenter les risques et les moyens
de lutte, qu'ils soient préventifs ou

curatifs. Un point sur les certifica-
tions de Qualité en vigueur a
également été fait avec les appli-
cations en Guyane.

Un document de synthése de la
présentation et des débats est
disponible au CTBG.

Carrefour du bois a Nantes : 24-26 mai 2000

Cette année le CIRAD a tenu un
stand en mettant un accent particu-
lier sur les bois de Guyane.

Qui participe au salon du bois de
Nantes ?

Plus de 300 exposants ont accueilli
plusieurs milliers de visiteurs. Tous
les organismes et les entreprises
liés a la transformation et a la valo-
risation du bois étaient présents. Et
encore tous les organismes de pro-
motion, d’expertise, de gestion fo-
restiére, des établissements de
formation et autres entreprises
du tertiaire liées au bois.

Plus de 11 % des visiteurs sont

%

INSTITUTIONMELS
[promation du bois, syedicats
professiencls, aémiristrabon, forkt)

e B '

COMMERCE DU B0t |

nigoce impert, agents, courtirs)
W

FOURNISSEURS, DES INDUSTRIES 04! B0
[transport, baitemest, outilage)

des visiteurs étrangers, 57 na-
s UONS etaient représentées. De
#s nombreux décisionnaires et
chef d’'entreprise se déplacent
pour découvrir de nouveaux

15

Activités des exposants

10 % 15 0

9,5 %

30 %

Activités des visiteurs

produits et pour trouver des
réponses concretes a leurs
besoins.

PREMIERE TRANSFORMATION (Sciage, emballage,
panneaux, dérivés) 15 %

DEUXIEME TRANSFORMATION (Meuble, menuiserie,
charpente, parquet, sous-traitance) 25 %

COMMERCE DU BOIS (Négoce, importateur, agent,
courtier) 30 %

FOURMNISSEURS DE LA FILIERE (Services, conseil,
outillage, transport, machine & bois, informatique) 6,5 %

FABRICANTS DE PRODUITS DIVERS 4 %

25 %

PRESCRIPTEURS DU BATIMENT (Architecte, designer, |

BTP, économiste) 9,5 %

DIVERS ET INSTITUTIONNELS (Formation, forét,
administration, presse) 10 %

Pourquoi représenter la filiere
bois guyanaise ?

Avec ses 30 000 m® d'avivés
annuels, auto-consommeés a plus
de 70 %, la Guyane a effective-
ment du mal a se positionner
face aux grands flux de bois in-
ternationaux.

Pourtant, elle est le premier dé-
partement forestier francais, et
ses possibilités en matiere d’ex-
portation de bois sont réelles.
Encore faut-il bien cerner les
marchés : quel type de produit,
quelle quantité et quelle pérenni-
té. Les bois des essences ama-
zoniennes sont en plein essor,
les bois de Guyane se doivent
d’exploiter les atouts qu'ils pos-
sedent face aux gros exporta-
teurs comme le Brésil, Pérou, ou
le Guyana...

Une forét aménagée et gérée par
un organisme reconnu, avoir une
petite longueur d’avance (mais
souvent suffisante) sur la techni-
cité, l'innovation et la connais-
sance de la ressource. La
Guyane a un potentiel indéniable
dans la commercialisation de ses
essences, une manifestation
comme celle-ci est un pont qu'il
ne faut pas manquer.

Nous avons été impressionnés
par la bonne connaissance des
bois guyanais par les profession-
nels de la filiere qui s'intéressent
a '’Amérique du Sud, méme s'il
n'y pas de grands flux commer-
ciaux. La Guyane apparait
comme une plate forme franco-
phone, des exportateurs, négo-




Depuis 1999, le CIRAD a mis en place une cellule d’appui a
I'utilisation des bois de Guyane, avec le concours de la Ré-
gion Guyane, de la DAF et de la DDE : le Centre Technique
des Bois de Guyane (CTBG).

Cette cellule est dédiée a la filiere bois de Guyane et inter-
vient en soutien technique sur la transformation et I'utilisa-
tion du bois, ainsi gqu’en communication pour aider au déve-
loppement de la filiere Bois régionale.

Z.l. Pariacabo
BP 701

97387 KOUROU Cedex
Pour plus de renseignements, les ingénieurs du Centre

Technique des Bois de Guyane sont a votre disposition :
Jacques Beauchéne (jacques.beauchene@cirad.fr)
Patrick Langbour (patrick.langbour@cirad.fr)

Sylvie Mouras (sylvie.mouras@cirad.fr)

Francois Pinta (francois.pinta@cirad.fr)

Téléphone : 05 94 32 09 60
Télécopie : 05 94 32 32 81

Retrouvez nous sur le Web

www.CTBG.CIRAD.fr/index.php4

Le bois du mois : le WANDECOLE

nécessite un réglage précis des parametres de coupe,
vitesse d'avance, avoyage des dents...
Les autres étapes de l'usinage se font assez facile-

Glycydendron amazonicum Ducke

Comme I'Hévéa, le Wandékolé fait partie de la grande fa-
mille des Euphorbiacées. Bien qu'il n’existe que trés peu

d’essences de bois faisant I'objet d’'un commerce internatio-
nal dans cette famille, il y a une importante diversité d’'es-
sences. Certaines, en raison de la qualité de leur bois, méri-
tent d’étre mieux connues.

BRESIL : .Miridiba Doce
® Essence peu fréquente, éparse

DENSITE

SIMAROUBA

ment, le principal défaut est une tendance au pelu-
chage, ce qui rend la finition un peu délicate. Bien que
le retrait et I'anisotropie du retrait (T/R) soient faibles,
certaines planches se déforment, du fait de la pré-
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en forét primaire, rencontrée en
Amazonie et dans les Guyanes.
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contreforts trapus et peu élevés. O

La bille est généralement bien
conformée cylindrique ou avec un
léger méplat. Elle atteint une
vingtaine de meétre de long pour
un diamétre compris entre 60 et
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100 cm. en kg/em?
L'aubier de couleur jaune péle, se distingue franche-
ment du duramen rose acajou, des cernes d'accrois-
sement plus sombres lui donnent des dessins rama-
gés quand il est débité sur dosse. Son grain est fin et
sa densité et moyenne.

Le bois du Wandékolé a une bonne résistance natu-
relle vis-a-vis des termites. Par contre il n'est que
moyennement durable aux attaques des champi-
gnons. Il couvre naturellement la classe de risque bio-
logique 2, du fait de sa bonne résistance aux termites.
Il peut donc étre utilisé sans traitement dans les condi-
tions de la classe de risque 2, comme par exemple,
en menuiseries intérieure.

Le sciage des billes de Wandékolé pose parfois quel-
ques problémes, l'aubier a tendance a tirer la lame, il
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sence de zone de bois de réaction. Le séchage a l'air
est assez rapide.

ébénisterie, tournage, placage, menuiserie intérieure,
décoration.

Le Wandékolé fait partie des nom-
breuses essences guyanaises
ayant un bois de valeur mais dont
la disponibilité en forét est faible.
Cette constatation ne suffit pas a
déclasser ces usages en bois de
coffrage ou d’emballage, sous pré-
texte de volumes insuffisants. Le
bois de Wandékolé est un beau
bois d’ébénisterie et de menuiseries §
intérieures qu'il faut réserver a ces

Rorte d’intérieure en_VMo e
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